Die Entstebung eines Gulstiickes aus Bronze
in reiner Handarpert:




nach dem Entwurf wird zundchst ein Rohmaterial Bronze der Schmelzofen wird in
Model angefertigt. Betrieb genommen

Formsand zur Herstellung der Form uber die Modelle wird ein Formrahmen gelegt Formsand wird eingefilit



und verdichtet nun wird die Formhalfte umgedreht

auf Festigkeit pepriift und ein rweiter Formrahmen aufgesetzt Trennmittel wird auf die Formtellung gepudert





















